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Tidslinje
• Gustav II Adolf uppmuntrade Valloner från området kring 

Liége att utvandra till Sverige i början av 1600 talet

• Bessmerprocessen som gjorde det möjligt att göra stål av 
järn i en konverter. Henry Bessmer fick patent på metoden 
1855 men den som först fick det att fungera var Högsbo 
Bruk 1868

• Svetsning med belagda elektroder patenterades 1912 av 
Oskar Kjellberg som grundade Elektriska 
Svetsningsaktiebolaget ESAB och resten är historia



Tidslinje
• EN 10025 kommer i början av 90-talet, konstruktionsstål börjar kallas 

S235, S275 osv

• Införandet av Eurokodreglerna gör att Sverige får krav på slagseghet J2 
(27J vid -20°C)

• Ca 2009 börjar stål S355 införs generellt för valsade produkter 
(Balklager skiftas)

• 2011 stål S355/S420 börjar dyka upp, framförallt för plåt och KKR som 
Doublegrade

• Vad händer nu och framåt?
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