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Bärande komponenter (EN1090):

• Varmvalsade och kallformade profiler   
 (ingående produkter)

• Svetsade profiler, fackverk, mm
   (komponenter)

• Kallformade tunnplåtsprodukter

• Fästelement

Vilket återbrukat stål?

Ja

svårare

svårare
Nej



Metoder för kvalitetssäkring

1. Återbruksbarhetsbedömning 
2. Kvalitetskontroll (klassificering)

CEN/TS 1090-201:2023
Execution of steel structures and aluminium 

structures – Steel structures – Part 201:
Reuse of structural steel



1. Återbruksbarhetsbedömning

• Informationssamling
– Byggår
– Funktion

• Visuell kontroll
– Stora deformationer?
– Brand?
– Lokala defekter?



Procedur A

Stålet är tillverkat efter 1970 ?

Komponenterna har ett känt ursprung ?

Ursprungliga kontrolldokument är 
tillgängliga och komponenterna är 

fullt spårbara ?

Procedur B Procedur D

ja

nej

nej

ja

ja nej

Procedur C

2. Kvalitetskontroll



• 100%

• Hårdhetsmätning

• Den mjukaste går vidare

Kontrollpartier undersöks med Oförstörande Provning 



• Samma standardiserade prov som för 
nytt stål:

– Dragprovning (SS-EN ISO 68921)
– Slagseghet (SS-EN ISO 148-1)
– Kemisk sammansättning (CR 10261)

• Egenskaperna deklareras i en 
inspektions- och provningsrapport 

• Antingen som ekvivalent stålsort/profil 
eller som faktiska värde

Förstörande provning. Hur bedömer vi egenskaperna ?



Nyheter i CEN/TS 1090-201

• Sämre profiler får användas om defekterna deklareras

• Kan användas till EXC3 (dock ingen utmattning!)

• Ingen OFP i procedur A

• Öppning för återbruk av komponenter och ytbeläggning (endast informativ)



Frågor?
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